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Green Code Akustikspachtel
0,5-1,0 mm

Lieferform Kunststoffeimer 15 kg netto

Lagerung Gebinde dicht verschlossen, kiihl,
frostfrei und vor direkter Sonnenein-
strahlung geschiitzt aufbewahren.
Lagerfahigkeit der original
verschlossenen Gebinde 12 Monate.

Verbrauch 3,5 - 6,0 kg/m? zweilagig (Gesamtauf-
tragsmenge)

Eigenschaften

¢ feine Oberflachenstruktur fur fugenlose Oberflachen

e ausgezeichnete akustische Absorptionswerte

e anwendungsfertig nach Aufrithren im Gebinde

e EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/a/wb 30 g/l (2010)
dieses Produkt enthalt max. 30 g/L VOC

e maschinenverarbeitbar, z. B. mit Schneckenpumpe
(z. B. Wagner PC830), Schlauchlange max. 10 m

Basisdaten Anwendung

Basis Polymerdispersion, Marmorkdrnungen GreenCode Akustikspachtel eignet sich zur Herstel-
lung von fein strukturierten, fugenlosen und schall-

Kérnung Produktqualitat fein 0,5 - 1,0 mm absorbierenden Oberflachen auf GreenCode Akustik-
decken und Akustik-Klimadecken.

Farbton weil}

Untergriinde

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfahig, staubfrei
und frei von trennenden Substanzen (z. B. Schalélen)
sein. Vor dem Auftragen von GreenCode Akustik-
spachtel Flachen mit fertig angemischtem Green Code
Akustikprimer grundieren.

Der Green Code Akustikprimer sollte mit einer Lamm-
fellrolle aufgebracht werden. Es wird empfohlen, beim
Auftrag mit der Rolle nicht auf dem Absorberstreifen
zu beginnen. Hier besteht die Gefahr, dass die hauf-
werksporige Struktur sich mit dem Quarzanteil der
Grundierung zusetzt und somit an akustischer Wirk-
samkeit verliert.

Ein Auftrag mit Maschinentechnik kann nur bedingt
empfohlen werden, da das Abprallen des Quarzanteils
die Haftwirkung der Grundierung schwacht.

Offene Zeit: Kein reaktives System, angemischte Grun-
dierung kann zum Absetzen neigen, daher vor Verar-
beitung gut aufrithren.

Trocknungszeit: >2 Tage (in Abhdngigkeit der raumkli-
matischen Bedingungen)
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Green Code Akustikspachtel

Verarbeitung Werkzeuge rostirei
Vor der Verarbeitung wird Green Code Akustikspachtel so lange griindlich mit einem e elektr. Doppelwendelrihrwerk
geeigneten und sauberen Doppelrihrwerk aufgeriihrt (min. 2 Minuten), bis der Inhalt e Glattkelle

cremig und die Volumenzunahme abgeschlossen ist. Als Richtwert muss der Eimer- e Zahntraufel

inhalt nach dem Aufriihren bis ca. 5 cm unter den Eimerrand reichen. (Zahnung 4x4; 6x6 mm)
Es wird empfohlen, Vorkehrungen zu treffen, um ungehindertes ansatzfreies Arbeiten e Glattkelle ,Venizianische
zu ermaoglichen (z. B. Rollgerist). Die Bearbeitungsfliche sollte moglichst mit Streif- Form“abgerundete Ecken
licht mit bis zu 2 Scheinwerfern ausgeleuchtet werden, um Unebenheiten, Fehlstel- e Flachenrakel (60 mm) mit
len, Werkzeugspuren usw. besser erkennen zu kdnnen. Nur Werkzeuge aus rostfreiem Knauf, abgerundete Ecken
Edelstahl verwenden. Wahrend der Verarbeitung darf keine Zugluft auftreten, da da- e Luftentfeuchter

durch das Material ungleichmafig antrocknen und eine ungleichmafige Oberflachen- e Schneckenpumpe
struktur entstehen kann. Green Code Akustikspachtel mit der Kornung 0,5-1,0 mm ist

zweilagig aufzutragen, wobei die erste Schicht vorrangig als Kontaktschicht und zum c €

Ausgleich von Unebenheiten dient. Der Putz wird mit einer Glattkelle oder der glatten

Seite der Zahntraufel (4x4)in Richtung der kiirzeren Raumseite bahnenweise aufge-

zogen: Schichtstarke bei der ersten Schicht ca. 1,0 - 1,5 mm, bei der zweiten Schicht Green Code GmbH & Co. KG
ca. 1,5 - 2,5 mm. Wandanschliisse und Ecken sauber ausfiillen. Ellhofen / Steinbifistrafe 15
Danach mit der gezahnten Seite lber die Raumdiagonale und im spitzen Winkel D-88171 Weiler-Simmerberg
(ca. 45°) zu den Absorbersteifen im Kreuzgang abziehen. Bei starken Unebenheiten des

Untergrundes die Flache nicht zahnen, sondern mit der glatten Seite der Traufel abzie- 15

hen. Danach wird die Putzflache mit einem Flachenrakel von den Wanden und Kanten

her, mit einem Neigungswinkel von ca. 5°, unter leichtem Druck, einmal kreuzweise Ref.Nr.: 2015 -001

geglattet. Dabei sollten sich die Bahnen um eine halbe Glattkellenbreite tberlappen.

Weiteres Glatten reduziert / verschlechtert die haufwerksporige Struktur und damit EN 15824 : 2009

die akustische Wirksamkeit. Werkzeugspuren sind mit einer Glattkelle .Venizianische

Form™ wahrend der offenen Zeit zu entfernen. Vorteilhaft ist es, wenn eine Verarbei- Innenputz mit organischen
tungsgruppe das Material mit der Traufel (glatte Seite) aufbringt, eine Gruppe mit der Bindemitteln

gezahnten Seite abzieht und eine Gruppe die Putzflache glattet. Fiir die Verarbeitung
wird ein Flachengerist empfohlen (volle Breite x min. 5 m Lange). Bis 100 m2 werden
min. 3 Verarbeiter, bei Flachen >100 m? entsprechend mehr Verarbeiter empfohlen.

Die Trocknungszeit betragt bei 20 °C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit min. 48 Stunden bis

Wasserdampf- KLF
durchlassigkeit

mehrere Wochen, je nach Restfeuchtigkeit in der Decke, fiir entsprechende Bedingun- Wasseraufnahme KLF

gen ist zu sorgen. S

GreenCode Akustikspachtel ist maschinenverarbeitbar. Das Material kann z. B. mit Haftfestigkeit »0,3MPa
einer Schneckenpumpe (z. B. Wagner PC830) mit einer Spritzdise oder Spritzdise Dauerhaftigkeit KLF

mit Variokopf (Disendurchmesser 6-10mm, je nach Forderleistung und gewiinschten
Spritzbild der verwendeten Maschine) an die vorbereitete Decke gespritzt. Anschlie- Wi leitfshiakei
tfahigkeit | KLF
Bend wird die Flache wie oben beschrieben gezahnt und geglattet. Der Auftrag der armetettiahigkel
zweiten Lage erfolgt nach Trocknung der ersten Schicht in analoger Verfahrensweise.

Brandverhalten A2

Allgemeine Infos Arbeitssicherheit

EUH208: Enthalt 1,2-Benziso-
thiazol-3(2H)-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Die akustische Wirkung kann erst nach vollstandiger Durchtrocknung bewertet werden.
e Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter 5 °C.

Reinigung der Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Die Qualitat der Oberflache hangt stark von der Ausfiihrung der Arbeiten ab.

Hinweise: Die Angaben in dieser Technischen

Leichte Spachtelansatze und geringfiigige Unebenheiten sind aufgrund der Information entsprechen unserem derzeitigen

. . . Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien
handwerklichen Arbeit nicht zu vermeiden. den Verarbeiter wegen der Fille méglicher

i ifi H inci H = i1 _ Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung

e Ein Klassifizieren der Akustikdecke hinsichtlich Oberflachenglite (Q1-Q4) Everer Produkie nicht van aiganen Prifnges
ist nicht méglich, und Versuchen. Die allgemein giiltigen Regeln

.. . . . . .. . . . der Bautechnik sind einzuhalten. Eine rechtlich

e Werkzeugspuren kénnen bei unglinstigen Lichtverhaltnissen sichtbar sein verbindliche Zusicherung bestimmter Eigen-

schaften oder der Eignung fiir einen konkreten

und stellen keinen Mangel dar. Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht

e Eine evtl. Deckenheizung / -kiihlung muss vor der Verarbeitung von abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie
) ) bestehende Gesetze und Bestimmungen sind
Green Code Akustikspachtel ausgeschaltet werden und die Decke auf vom Empfénger unserer Produkte in eigener

. . . .. . Verantwortung zu beachten. Technische Ande-
die Verarbeitungstemperatur klimatisiert sein. rungen an den Produkten sowie bei deren Ver-

Durch die offene Porenstruktur kann zin leicht graues Erscheinungsbild entstehen packungen behalten wir uns vor. Es gelten unse-
re allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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